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Объект испытаний HDPE F7000

Дата поступления образца 10.07.2026

Дата испытаний 13.07.2026

Результаты испытаний

Показатель Результат Метод Заключение

ПТР 0,05 г/10 мин ISO 1133 соответствует

Плотность 0,949 г/см³ ISO 1183 соответствует

Характеристика Бимодальный Визуальный контроль соответствует

Заключение лаборатории

Представленный образец по проверенным показателям соответствует заявленной
марке. Результаты распространяются только на испытанный образец.
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Документ сформирован платформой IMEX AI. Подлинность подтверждается поставщиком. Настоящий
документ не заменяет договорных спецификаций.
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