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Протокол лабораторных испытаний
PVC SG-3

Испытательная лаборатория Лаборатория «UzStandard Test», г. Ташкент

Аттестат аккредитации UZ.AMT.7376

Объект испытаний PVC SG-3

Дата поступления образца 21.07.2026

Дата испытаний 24.07.2026

Результаты испытаний

Показатель Результат Метод Заключение

К-значение 71-73 ISO 1628 соответствует

Характеристика Суспензионный Визуальный контроль соответствует

Заключение лаборатории

Представленный образец по проверенным показателям соответствует заявленной
марке. Результаты распространяются только на испытанный образец.
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Документ сформирован платформой IMEX AI. Подлинность подтверждается поставщиком. Настоящий
документ не заменяет договорных спецификаций.
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